
Voorbereiding van de stof

Nodig:
Per 100 gram gewassen stof: 0,25 liter sojamelk
                          : 1,25 liter water

Om de stof de verfstof beter op te laten nemen bereiden we de stof voor.

Plantaardige stoffen zoals katoen en linnen nemen de verfstof beter op
als ze voorbewerkt worden met eiwit. Omdat we er voor gekozen hebben geen
dierlijke stoffen en ingrediënten te gebruiken kiezen we voor sojamelk.

De stof vooraf wassen voor een beter resultaat.

Werkwijze:
Doe de sojamelk en water samen in een emmer, even doorroeren.

De stof natmaken met water, uitwringen en in het sojabad doen.

Minstens 12 uur in het sojabad laten zitten en in die tijd een aantal
keren doorroeren zodat het eiwit zo gelijkmatig mogelijk wordt opgenomen
door de vezels van de stof.

De stof uit het sojabad halen en het bad bewaren voor later.

De stof uitwringen, centrifugeren en laten drogen. Het beste is de stof
zo snel als mogelijk te laten drogen en zo egaal mogelijk. 

Als de stof droog is alleen even onderdompelen in het sojabad en
uitwringen, centrifugeren en laten drogen zoals bij vorige stap.

Als de stof wederom droog is nogmaals herhalen: even onderdompelen in het
sojabad, uitwringen, centrifugeren en laten drogen.

Minstens 1 week laten liggen voordat je de stof gaat verven.

Stoffen met een plantaardige basis (zoals katoen en linnen)
voorbereiden voor het verven met plantaardige materialen


